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Fogging: Chemie im Innenraum wird sichtbar

Einleitung

Im Vergleich zu friher wird heute zur En-
ergieeinsparung dichter gebaut. Gleichzei-
tig werden durch moderne Baustoffe an-
thropogen erzeugte Verbindungen ver-
mehrt in Innenrdume eingebracht. Diese
kénnen sich aufgrund eines geringen Luft-
austausches in der Raumluft anreichern.
Chemie im Innenraum ist in der Regel
nicht zu sehen, nicht zu héren und nur
selten zu riechen. Deshalb wird von vie-
len Zeitgenossen eine mogliche Belastung
von Material, Raumluft oder Raumnutz-
ern mit chemischen Verbindungen nicht
erkannt oder nicht als Problem akzeptiert
(FGhrer, 2002, Fuhrer und Pesch, 2003).
Weitgehend unbekannt ist auch die Tat-
sache, dass durch Bauprodukte gebaude-
bedingte Erkrankungen verursacht werden
kénnen (Radiinz, 1998).

Der Mensch ist ein »Bildertier«: Was er
nicht sieht, kann nicht sein. Bei sichtba-
ren Verdnderungen des Innenraumes wie
beispielsweise durch Fogging wird auf-
grund der optischen und &asthetischen Be-
eintrachtigung gehandelt. Immer haufiger
werden Baufachleute und Bausachverstén-
dige in »schwarze Wohnungen« gerufen.
Dieser Personenkreis ist in der Regel nicht

vertraut mit den komplexen luftchemi-
schen und physikalischen Zusammenhéan-
gen.

Aus diesem Grund wird hier zunachst der
aktuelle Wissensstand uber Fogging/
Schwarzstaubablagerungen vorgestellt.
Im Anschluss daran fasst der Autor ein von
ihm erstelltes Gutachten Uber Schwarz-
staubablagerungen in Kirchen zusammen.
Im Vergleich zu Wohnungen sind in Kir-
chen deutlich weniger unbekannte Vari-
ablen vorhanden, womit die Quelle/Ursa-
che eingegrenzt werden kann. Abschlie-
Rend wird ein hypothetischer Erklarungs-
ansatz fur Schwarzstaubablagerungen in
Innenrdumen aufgezeigt.

Aktueller Stand der Diskussion zu
Schwarzstaubablagerungen in
Innenraumen

Seit etwa 10 Jahren wird von plétzlich auf-
tretenden rufRdhnlichen Staubablage-
rungen in Innenrdumen berichtet
(Schwarzstaubablagerungen, andere Be-
zeichnungen sind »Fogging« oder »Ma-
gic Dust«). Bei der Auswertung einer Fra-
gebogenaktion des Umweltbundesamtes
war auffallig, dass es beim Auftreten von
Schwarzfarbungen in Wohnungen ge-

meinsame Gesichtspunkte gibt, daneben

aber auch individuelle Unterschiede. Die

haufigsten Gemeinsamkeiten waren das

Erscheinen des Phdnomens mit Beginn der

Heizperiode und nach Durchfiihrung von

Renovierungsarbeiten. In keinem der ge-

meldeten Félle konnte aber die genaue Ur-

sache fur die Entstehung der Ablagerun-

gen gefunden werden (Moriske, 1997,

2000).

Der Belag entsteht sowohl in Raucher- als

auch in Nichtraucherwohnungen und er

tritt bei allen Heizarten auf. Folgende Er-

klarungsmodelle und Faktoren sind durch

chemische Untersuchungen nicht abgesi-

chert oder aufgrund der Erfahrung nicht

beteiligt:

¢ Einwirkungen von auf3en wie Industrie-
oder Verkehrsemissionen,

+ RuRablagerungen von Ofen, Kaminen,
Kerzen, Fackeln oder Branden,

¢ sublimierende Ammoniumsalze aus
versotteten Schornsteinen,

¢ Zersetzung von Staubpartikeln an hei-
Ren Oberflachen,

+ Abrieb von Kohleelektroden von Staub-
saugern.

Als wesentliche Faktoren werden schwe-

rerflichtige organische Verbindungen

Abb. 1: GroRflachig mit Schwarzstauben beaufschlagter Innenraum der
modernen Kirche Nr. 1, die im Jahr 1981 geweiht wurde.

Abb. 2: Kirche Nr. 1: Im Bereich des Ewigen Lichtes
werden die thermische Geometrie des Kerzenlichtes

und die Mortelfugen des Mauerwerkes wiedergegeben.
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Tab. 1: Zusammenfassung der Vor-Ort-Verhaltnisse in den untersuchten Kirchen

Schwarzfarbungen

Heizsystem

Besonderheiten/
Anmerkungen

Kirche 1
geweiht 1981

Grof3flachig an Wanden und
Holzdecke. Die Verfarbun-
gen geben die thermischen
Schwachstellen der Wande
wieder (siehe Abb. 1). Uber
Ewigem Licht: Abbildung
der thermischen Geometrie
der Kerzenflamme und der
Mortelfugen (Abb. 2)

FuBbodenheizung und Sty-
ropor unter dem Estrich

Starke Geruchsauffalligkei-
ten in der gesamten Kirche.
Geruchsempfinden: Unan-
genehm, Geruchsqualitat:
Dumpf, muffig, »schimmel-
pilzartig«. Baumaterialien
aus dem Ubergangsbereich
von Fuf3boden zu Wand be-
sitzen subjektiv den glei-
chen Geruch wie die Raum-
luft.

Kirche 2
alte Kirche, renoviert 1980

GrofR¥flachig an Wanden
und Decken. Die Verfarbun-
gen geben die thermischen
Schwachstellen speziell der
Deckenkuppel Uber dem
Altarraum wieder (siehe
Abb. 3). Die Seitenwande
sind unterschiedlich stark
beaufschlagt (siehe Abb. 4,
5, 6)

FuBbodenheizung mit Sty-
ropor unter dem Estrich

Eine &ltere Nonne war héu-
fig in dieser Kirche, bevor sie
renoviert wurde. Nach de-
ren Aussage waren auch vor
der Renovierung Schwarz-
farbungen vorhanden, die
aber in Ausmaf und Quali-
tat im Vergleich zu den ak-
tuellen Schwarzfarbungen
als gering zu bezeichnen
sind.

Kirche 3

erbaut 1708,

letztmals renoviert 1989
GrofR¥flachig in der gesam-
ten Kirche und in der Sakris-
tei. Geometrische Verféar-
bungen an den Ausléssen
der Heizungsverteilungen
und in deren Innenberei-
chen (siehe Abb. 7, 8).
Starkste Verfarbungen im
Altarraum und im Bereich
der 1977 angebauten Em-
pore (siehe Abb. 9)

FuBbodenheizung mit Sty-
ropor unter dem Estrich

Aufféllig ist, dass zwei Rau-
me wenig bis nicht mit
Schwarzfarbungen beauf-
schlagt sind: Beichtzimmer
mit Beichtstuhl und Abstell-
raum auf Empore mit um-
laufender Turdichtung.

Kirche 4
erbaut etwa 1970

An den Wéanden und De-
cken sind keine grofflachi-
gen Schwarzfarbungen er-
kennbar. Uber den Boden-
auslassen der Warmlufthei-
zung finden sich einige Me-
ter hohe fahnenartige Ver-
farbungen (Abb. 10). In den
Bodenausléassen selbst sind
sehr starke Schwarzfarbun-
gen vorhanden (siehe Abb.
11)

Warmluftheizung, die in der
Art einer Hypokaustenhei-
zung ausgefihrt ist

Die Schwarzfarbungen ha-
ben sich in dieser Kirche pri-
mér in den luftfihrenden
Kanélen im Unterbodenbe-
reich abgelagert.

(SVOC) mit einem Siedepunktsbereich
zwischen 250 und ca. 450 °C diskutiert
(Moriske et al. 2002). Diese gasen be-
sonders bei frisch renovierten und neu
eingerichteten Wohnrdumen aus Einrich-
tungen, Oberflachenbeschichtungen und
Baumaterialien, aber beispielsweise auch
von elektronischen Geraten aus. Nachfol-
gend scheiden sich diese durch Konden-
sation an kéalteren Oberflachen ab und bil-

ik
Abb. 3: Deckenkuppel im Altarraum der

alten Kirche Nr. 2: Die Sparren heben sich
deutlich von den Schwarzférbungen ab.

den dort einen klebrigen Film. An diesen
kénnen Feinstaubpartikel durch Konvek-
tionsstromung verstarkt herantranspor-
tiert werden und dabei einen grau-
schwarzen, dlig-schmierigen Belag bil-
den. Auch kdnnen sich SVOC an den
nicht sedimentierfaéhigen Mikrofeinstaub
anlagern und dabei zur Agglomeration
von kleineren Staubteilchen zu gréf3eren
Partikeln flhren. Diese setzen sich ab an

AuRRenwandflachen mit Warmebrlicken,
an Stellen mit hoher Luftbewegung und
an Flachen mit verminderter Oberflachen-
temperatur.

Der Eintrag von SVOC in die Raumluft ist
zwar der erste und wichtigste Schritt in
der Ursachenkette. Er gentigt aber in der
Regel nicht, um die Ablagerungen zu er-
zeugen. Dazu sind weitere Begleiterschei-
nungen notwendig:

Abb. 4: Die Seitenwande im Bereich der Fenster von Kirche Nr. 2 sind
intensiv mit Schwarzstaub beaufschlagt.
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+ Bauliche Gegebenheiten wie z. B. Wér-

mebricken,
+ Raumausstattung,

¢ Raumnutzung incl. Reinigungs- und

Luftungsverhalten,

¢ Raumklima und Witterungseinflisse.

Aus der bisher zur Verfugung stehenden
Literatur wird deutlich, wie komplex in
vielen Féllen die kausalen Zusammenhén-
ge beim Entstehen des Phdnomens der
»Schwarzen Wohnungen« sind. Das Phé-
nomen der Schwarzstaubablagerungen
lasst sich aus einem Zusammenspiel ver-
schiedener innenrauminterner Faktoren

erklaren (siehe dazu auch Abb. 12).

Abb. 5: Die AuBenwand der Kirche Nr. 2 ist auf3enseitig etwa
1 m mit Erde angefillt. Speziell in der Ecke ist im Bereich der
Erdddmmung die Schwarzstaubbeaufschlagung geringer,

verglichen mit den héheren »ungedammten« Wandbereichen.

Abb. 6: Wischprobenahmestelle an einer stark mit Schwarzstaub

beaufschlagten Aufenwand in Kirche Nr. 2.

Schwarzstaubablagerungen in
begutachteten Kirchen

In Tab. 1 sind die Vor-Ort-Verhaltnisse in
den untersuchten Kirchen zusammenfas-
send dargestellt. Die chemischen Unter-
suchungen erbrachten folgende Ergebnis-
se: In den Schwarzstaubablagerungen
konnten keine relevanten Mengen an
schwererfliichtigen organischen Verbin-
dungen aus den Stoffgruppen der Poly-
zyklischen Aromatischen Kohlenwasser-
stoffe (PAK), Weichmacher (Phthalate) und
Flammschutzmittel (org. Phosphorsaure-
ester) nachgewiesen werden. In der Raum-
luft der Kirchen 1 und 2 waren keine Gly-
kole/Glykolderivate nachweisbar. Auf-
grund dieser Ergebnisse
kann zum  Untersu-
chungszeitpunkt eine
mogliche Gesundheits-
gefahrdung durch die
Schwarzfarbung (nach
dem heutigen Stand der
Messtechnik) ausge-
schlossen werden.

In Wohnungen gibt es
eine Vielzahl an potenti-
ellen SVOC-Quellen. Ne-
ben den Baumaterialien
konnen Putzmittel, Ein-
richtungsgegenstande
und Elektrogerate
schwer fliichtige organi-
sche Verbindungen ab-
geben. In den neuen Kir-
chen Nr. 1 (Abb. 1, 2)
und Nr. 4 (Abb. 10, 11)
scheiden Elektrogerate
und Einrichtungsgegen-
stdnde mit Ausnahme
der Bestuhlung als még-
liche SVOC-Quellen aus.
Zusétzlich sollten in den
alten Kirchen Nr. 2 (Abb.
3-6) und Nr. 3 (Abb. 7-
9) auch die urspriingli-
chen Baumaterialien frei
von fogging-aktiven
Substanzen sein. Hier
lassen sich die potentiel-
len SVOC-Quellen stark
eingrenzen. Es wird
davon ausgegangen,
dass die Einrichtungsge-
genstdande und das
Nutzer-/Liftungsverhal-
ten in den beiden alten
Kirchen vor und nach
den Renovierungen wei-
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Abb. 7: Heizkreisverteiler hinter Bank in
Kirche Nr. 3, erbaut 1708, letztmals
renoviert 1989, Details siehe Text.

Abb. 8: Geoffneter Heizkreisverteiler in
Kirche Nr. 3, Details siehe Text.

testgehend gleichgeblieben sind. Diese
Faktoren sollten zumindest in alten Kirchen
keine Ursachen fur die Schwarzstaubabla-
gerungen darstellen. Folgende Materialien
kdnnen im Rahmen der Renovierung der
beiden alten Kirchen Nr. 2 und Nr. 3 flich-
tige/schwererfliichtige organische Verbin-
dungen abgegeben haben:
¢ Kunststoffmaterialien (Folien und
Schaumstoffddmmung) aus dem Un-
terbodenbereich,
+ Putze und Wand-/Deckenfarben,
+ Bodenpflege- und Reinigungsmittel.
In Abb. 7 und 8 scheint die Schwérze aus
der Klappe zu kommen. Metalle besitzen
im Vergleich zu mineralischen Bauteilen
deutlich unterschiedliche thermisch-phy-
sikalische Eigenschaften wie beispielsweise
Warmeleitfahigkeit und Warmespeiche-
rung. In dem Metallkasten der Heizvertei-
lung und den Hauptaustrittstellen fur
Warmluft herrschen vollkommen andere
Temperaturen und Temperaturverteilun-
gen vor als in den tbrigen mineralischen
Wandbereichen. Es wird deshalb davon
ausgegangen, dass es sich bei den
Schwarzfarbungen um die Abbildung der
kleinrdumigen thermischen Gegebenhei-
ten in und in der Umgebung des Heizver-
teilers handelt. Dort sollte es priméar zur
Kondensation der filmbildenden Verbin-



dungen mit nachfolgender Staubablagerung gekommen sein.
Ahnlich verhilt es sich in Kirche Nr. 4: Dort haben sich die Schwarz-
stdube primar in den luftfihrenden Kandlen des hypokaustenarti-
gen Heizsystems im Unterbodenbereich und an den Bodenauslas-
sen abgelagert (Abb. 10, 11). Das luftfihrende System diente
sozusagen als Vorabscheider, so dass sich nur wenig des filmbil-
denden Materials/Feinstaubes/Staubagglomeration an Wand und
Decke anlagern konnte.

Chemische Zusammensetzung von Schwarzstaub: Jagen wir
einem Phantom hinterher?

In jedem Hausstaub und in jeder Raumluft finden wir Innenraum-
analytiker eine Vielzahl an leicht-, mittel- und schwerfliichtigen
organischen Verbindungen. Bildhaft gesprochen entspricht mitt-
lerweile jeder Innenraum einem Reaktionsgeféal, in dem ein che-
mischer Cocktail aus verschiedensten Verbindungen und Verbin-
dungsklassen enthalten ist. Einen Grol3teil kbnnen wir tber mo-
derne Untersuchungsverfahren nachweisen und unter gesundheit-
lichen Gesichtspunkten bewerten. Nicht alle Verbindungen, Kon-
zentrationen und Kombinationen sind giftig oder schadigen un-
sere Gesundheit. Im Wohnbereich oder an Buroarbeitsplatzen tre-
ten aber immer ofter Befindlichkeitsstérungen auf durch das chro-
nische und langzeitige Einwirken. Den Bewohnern oder Raum-
nutzern von krankmachenden Gebauden kann mit konventionel-
len medizinischen Therapien nicht geholfen werden. Die einzig
erfolgreiche Methode ist ein Expositionsstopp durch eine Beseiti-
gung der Belastungsfaktoren (Fuhrer, 2000).

Gleiches gilt letztendlich auch fur das Phdnomen der Schwarz-
staubablagerungen: Wir kénnen nach dem Prinzip »Versuch und
Irrtum« das Symptom »Schwarzstaubablagerung« bekdmpfen. Die
sinnvollere Alternative besteht darin, die Ursache zu erkennen und
zu beseitigen bzw. bei Neubauten oder Renovierungsarbeiten ent-
sprechend dem Minimierungsgebot von vornherein emissionsar-
me (Bau-)Materialien zu verwenden. Auch fordert die Arbeitsge-
meinschaft »kontrolliert deklarierte Rohstoffe« (ARGE kdR) eine
Volldeklaration aller Inhaltsstoffe. Damit kdnnen verdéachtige Ma-
terialien im Vorfeld ausgeschlossen werden oder im Nachhinein
deren Inhaltsstoffe vergleichsweise einfach recherchiert werden.

Abgrenzung von Fogging zu anderen sichtbaren
Verfarbungen in Innenrdumen

1. Charakteristisch fur Brandschéaden ist die Freisetzung von Ruf3,
Staub, Brandgasen und Brandpyrolyseprodukten wie Polyzykli-
schen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). Dabei entstehen
haufig groR3flachige grau-schwarze Verfarbungen an Oberflachen
auch in z. T. vom Brandherd weit entfernten R&umen. In der Regel
treten bei Brandschéden Geruchsauffélligkeiten auf. Im Vergleich
dazu sind dem »Fogging«-Phdnomen typischerweise keine Ge-
ruchsauffélligkeiten zuordenbar. Fir die Fogging-Schwarzfarbung
sind keine Verbrennungsvorgéange notig. Ebenso sind normaler-
weise keine PAK nachweisbar (vgl. Abb. 12).

Bei oberflachiger Begutachtung schwarzer Wohnungen kann es
zu Verwechslungen kommen zwischen Brandschaden/Verru3ung
und Fogging. Beide Phdnomene kdnnen aber nebeneinander auf-
treten.

Dazu eine Fallbeschreibung aus der eigenen Gutachterpraxis: Von
Raumnutzern wurden kleinrdumige und »dezente« Schwarzfar-
bungen in ihrer gemieteten Wohnung wahrgenommen. Aufgrund
der Beschreibung war von Fogging auszugehen. Durch den Brand
in der Wohnung eines anderen Stockwerkes wurden die Schwarz-
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Abb. 9: Stark mit Schwarzstauben beaufschlagte Empore in Kirche
Nr. 3. Die Empore und der darunter liegende Eingangsbereich
wurden im Jahr
1977 an die alte
Bausubstanz
angebaut.

Abb. 10: Fahnenar-
tige Verfarbungen
Uber Bodenauslafly
in der modernen
Kirche Nr. 4, erbaut
etwa im Jahr 1970,
Details siehe Text.

Abb. 11: Mit Schwarzstauben beaufschlagter Bodenauslass des
Heizsystems in Kirche Nr. 4, Details siehe Text.
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Abb. 12: Zusammenstellung von Faktoren, die zum Entstehen schwarzer Ablagerungen
in Wohnungen fiihren kénnen; Abgrenzung »VerruBung« und »Fogging«-Ph&anomen

(Quelle: Wensing et al. 1998).

farbungen deutlich intensiver und verbrei-
teten sich grof3flachig. Nach dem Brand
erfolgten chemische Untersuchungen. Die
Analyse von zwei Wischproben auf PAK
ergab 7,7 bzw. 2,1 pg/m? (Summe nach
EPA, Sanierungszielwert fir Brandschaden:
100,0 pg/m3).

2. Uberlagerung zwischen Schimmel und
Fogging: Haufig kommt es speziell an ther-
mischen Schwachstellen der AuRenwén-
de zu einer Schwarzstaubbeaufschlagung.
Gerade an diesen Stellen tritt haufig auch
Kondenswasserbildung auf. Feuchtigkeit
kann an diesen Stellen die Grundlage fur
Schimmelpilzwachstum sein. Eine Uberla-
gerung zwischen einem durch Fogging
maskierten Schimmelpilzbefall ist somit
moglich. Ohne mikrobielle Untersuchun-
gen der Schwarzfarbungen an potentiel-
len Wéarmebricken kann ein moglicher-
weise zusatzlich vorliegendes Schimmel-
pilzproblem nicht fachgerecht erkannt
werden.

Schwarzstaubablagerungen und
Gesundheitsgefahrdung

Eine akute Gesundheitsgefdhrdung durch
Schwarzstaubablagerungen wird in der Li-
teratur in der Regel verneint. Als chemi-
sche Verursacher fur Fogging werden an
erster Stelle Weichmacher aus der Stoff-
klasse der Phthalate oder Phthalséurees-
ter genannt. Bei Routineuntersuchungen
von Haustaub zur Charakterisierung der
Innenraumverhéaltnisse bezuglich mittel-
bis schwerflichtigen organischen Verbin-
dungen findet nicht nur der Autor in je-

der Staubprobe verschiedene Phthalate
wie beispielsweise Di(2-ethylhexyl)phtha-
lat (DEHP) oder Dibutylphthalat (DBP).
Phthalate sind sehr weit verbreitet, wes-
wegen bei der Probenahme auf weichma-
cherfreie Probenahmematerialien zu ach-
ten ist. Auch sollten Untersuchungsergeb-
nisse diesbeziglich kritisch hinterfragt
werden. Allein in Deutschland erlangte die
Phthalatproduktion im Jahr 1993 einen
Umfang von 400.000 t (WWF und Bre-
mer Umweltinstitut, 1995). Der grof3te Teil
der Phthalate gelangt durch Ausgasung
aus PVC-Produkten in die Raumluft. Der
Weichmacheranteil in FuRbdden, Be-
schichtungen, Tischdecken, Duschvorhén-
gen, Vinylschaumtapeten, etc. kann bis zu
70 % betragen.

Fiar die Summe an Phthalaten wurde ein
Orientierungswert von 250 mg/kg fur
Hausstaub vorgestellt (Kalberlah, 1991:
»Humantoxikologische Bewertung von
DEHP und DBP«, zitiert in B.A.U.CH.,
1991). Dieser Wert wird bei Routineun-
tersuchungen des Hausstaubes von Woh-
nungen haufig Uberschritten. Im Sinne
einer gesundheitlichen Vorsorge sollte die
Konzentration an Phthalaten in Innenrau-
men minimiert werden, da fur diese Stoff-
klasse auch ein krebserzeugendes Poten-
tial diskutiert wird.

DEHP ist der wichtigste Kunststoff-Weich-
macher und von groRer umweltmedizini-
scher Bedeutung. Er besitzt unter den
Phthalaten die grof3te Toxizitat. Besonders
ausgepragt sind die hormoné&hnlichen
Wirkungen, die die Fortpflanzungsféahig-
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keit beeintrdchtigen kdénnen. Aktuell for-
dert die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) ein Projekt, um zu kléren,
welche Phthalatmengen im menschlichen
Korper anzutreffen sind (Meldung ZfU,
2003). Wenn Phthalate in Schwarzstaub-
ablagerungen in erhdhter Konzentration
nachweisbar sind, kann nach chronischer
langzeitiger Einwirkung eine Gesundheits-
gefédhrdung nicht ausgeschlossen werden.
Eine Uberpriifung der Hausstaubbelastung
mit Weichmachern ware in diesem Fall
empfehlenswert.

Vorbeugung und Minimierungs-
malnahmen bei Schwarzstaub-
ablagerungen in Innenraumen

Vorbeugung

Einsatz von Materialien, von dene n alle
Inhaltsstoffe bekannt sind (Volldeklara-
tion der Inhaltsstoffe). Damit kann im
Falle des Auftretens von Fogging die
Ursachenermittlung vereinfacht bzw.
Uberhaupt erst ermdglicht werden.

+ Auf Synthetikmaterialien incl. deren Zu-
schlagstoffe weitestgehend verzichten.

¢ Verzicht auf »lésemittelarme/-freie«
Baumaterialien, da diese hohersieden-
de Komponenten wie beispielsweise
Glykole/Glykolderivate enthalten (H6-
hersieder sind definitionsgemaf auf-
grund ihres hohen Siedepunktes keine
Losemittel).

¢ Im Sinne einer gesundheitlichen Vor-
sorge sollten keine Weichmacher
(Phthalate) im Innenraum eingesetzt
werden. Durch Verzicht auf PVC-Pro-
dukte kdnnen Weichmacher in der In-
nenraumluft vermieden werden.

Bei Auftreten von Fogging

¢ Renovierung mit Anstrichfarben und
Materialien durchfiihren wie oben
empfohlen. Ein reines Uberstreichen der
Schwarzstaubbeaufschlagung wird als
problematisch erachtet.

¢ Luftfeuchte kontrollieren und optimie-
ren (40-60 %), selbstkritische Uberprii-
fung der Luftungs- und Heizgewohn-
heiten.

¢ Als Putz-, Reinigungs- und Fu3boden-
pflegemittel folgende Materialien be-
vorzugen: Wasser, Schmierseife, vollde-
klarierte Systeme.

+ Ggf. Entfernung von Baumaterialien,
die fogging-aktive Substanzen emittie-
ren kénnen (wie z. B. Vinyltapeten oder
PVC-Beldge), ggf. Reduzierung von
Warmebriicken, ggf. Anderung des



Heizsystems (Konvektionsheizung) hin
zu einer Strahlungsheizung.

Ein hypothetischer Erklarungsansatz

Flichtige organische Verbindungen lagern
sich bevorzugt an thermischen Schwach-
stellen oder an Flachen ab, an denen sie
nicht (oder nicht schnell genug?) austrock-
nen oder nicht wieder verdampfen kon-
nen. Dort bilden sich viskose, zahflussige
Filme, die u. U. auch Wassermolekle ein-
lagern. Grauer, trockener Feinstaub wird
durch das Heizsystem vermehrt in die
Raumluft gebracht, konvektiv im Innen-
raum verteilt und an den klebrigen Filmen
gebunden. Der ehemals graue Staub farbt
sich durch Anfeuchten schwarz und es bil-
den sich Schwarzstaubablagerungen.
Beim feuchten Wischen von grauem, tro-
ckenem Hausstaub entsteht eine vergleich-
bare Schwarzfarbung des Staubes.
Der Hausstaub ist ein ideales Sammel-
medium fur mittel- bis schwerfliichtige
organische Verbindungen. 7-Tages-
Staub wird beispielsweise als Untersu-
chungsmatrix eingesetzt, um Holz-
schutzmittel, Flammschutzmittel, Weich-
macher, Pyrethroide, PAK, PCB und an-
dere Schadstoffe in Innenrdumen nach-
zuweisen. Im Staub enthalten sind
immer auch Fettsauren und deren Ester,
langerkettige Alkane, Fettalkohole und
andere fur Staub typische Verbindungen.
Durch entsprechende bauphysikalische
und stromungstechnische Gegebenhei-
ten wird dieser Staub (Feinstaub) an die
Wande und Decken transportiert und la-
gert sich dort ab. Die Schwarzstaubab-
lagerungen an Wéanden und Decken soll-
ten deshalb die typische Zusammenset-
zung des Hausstaubes abbilden. Das
kéonnte der Grund sein, warum Staub-
Screenings von Fogging-Belédgen in der
Regel ohne auffalligen chemischen Be-
fund sind (pers6nliche Mitteilung Herr
Albrecht Friedle, c/o UIS Umweltinstitut
GmbH in Stuttgart).
Fur die Klebefilmbildung und/oder eine
Partikelagglomeration mussen Verbindun-
gen mit folgenden Eigenschaften verant-
wortlich sein:
¢ Zahe, hochviskose Flussigkeiten, um
einen Klebeeffekt zu erzielen.
¢+ Hoher Siedepunkt wund niedriger
Dampfdruck, damit keine schnelle Aus-
trocknung mit Verlust der Klebféhigkeit
erfolgt.
+ Mittleres Molekulargewicht (Grof3en-
ordnung 100-200 g/mol).
¢ Losemittelartiger Charakter, damit die

Verbindung(en) aus der Quelle in die
Raumluft ausgasen kann/kénnen.
¢ Verbindungen, die entsprechend weit
verbreitet sind und in gangigen (Bau-)
Materialien eingesetzt werden.
Diese Eigenschaften werden mehrheitlich
von der Substanzgruppe der Glykole/Gly-
kolderivate erfullt (Ether und Ester mehr-
wertiger Alkohole, EEMA). Es handelt sich
bei diesen Verbindungen um weit verbrei-
tete Ersatzlosemittel, die in 16semittelar-
men Dispersionslacken, Dispersionskle-
bern, Dispersionsfarben, Reinigungsmit-
teln, Bodenpflegemitteln u. &. eingesetzt
werden. Fur die Ausprdgung dieses Kle-
befilmes sollte eine sehr diinne, im Extrem-
fall monomolekulare Schicht ausreichen.
Aus diesem Grund kann die nachweisba-
re Menge an EEMA bei entsprechenden
Routineanalysen sowohl in der Raumluft
wie auch im Schwarzstaub unterhalb der
Nachweisgrenzen oder in unauffalligen
Konzentrationsbereichen liegen.
Aufgrund der geschilderten Erkenntnisse
sollte bei einem Fogging-Schadensfall ein
Chemiker bzw. Innenraumanalytiker hin-
zugezogen werden. Bei Schadensfallen
kénnte die aufgezeigte Hypothese, aber
auch andere plausible Erklarungsanséatze
fur Schwarzstaubablagerungen durch eine
geschickte Untersuchungsstrategie und
eine zielgerichtete Recherche Uberprift
werden. Nachdem es sich bei Fogging
unabhéngig von einer moglichen Gesund-
heitsgefahr um einen gravierenden wirt-
schaftlichen Schaden handelt, besteht zur
Klarung der Ursachen dringender For-
schungs-/Handlungsbedarf.
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Ein Mensch bleibt weise, so lange er die Weisheit sucht;
sobald er glaubt, sie gefunden zu haben, wird er zum Narren!

(eingereicht von: Michael Staudt)

Gebaudeschaden
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